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• Restauraciones Clase III y Clase V. 

• Restauraciones Clase I o II en dientes temporales. 

• Base/liner cavitario. 

• Reconstrucción de muñones Foto polimerización: 

*Primer: 20 seg. 

*Vitremer 40 seg. 

*Glaseador final 20 seg. 

Terapia de obturación convencional.

• Como base para restauraciones de resina 

compuesta de una o de varias superficies. 

• Reconstrucción de muñones. 

• Obturaciones en dientes temporales. 

• Obturaciones de una sola superficie en áreas que 

no involucran la oclusión. 

• Obturación de cavidades Clase V donde la estética 

no es primordial. 

• Obturaciones semi-permanentes de una o de varias 

superficies. 

Terapia de obturación de Odontología de Mínima 

Invasión y Técnica Restaurativa Atraumática

• Obturaciones en dientes temporales. 

• Obturaciones de una sola superficie en áreas que 

no involucran la oclusión. 

• Obturación de cavidades Clase V donde la estética 

no es primordial. 

• Obturaciones semi-permanentes de una o de varias 

superficies. 

• Obturaciones semi-permanentes de cavidades 

Clase III. 

• Sellado de fisuras. 

• Restauración de cavidades mínimamente 

invasivas.

• Base cavitaria de restauraciones directas.

• Reparaciones de defectos pequeños en 

restauraciones estéticas indirectas.

• Sellador de fosetas y fisuras.

• Reparación de materiales provisionales de resina y 

acrílico.

• Restauraciones directas clase I y II en posteriores 

• Técnica de sándwich 

• Reconstrucción de muñones 

• Reconstrucción de cúspides. 

• Técnica de sándwich con resina de ionómero de 

vidrio. 

• Ferulización. 

• Restauraciones posteriores indirectas incluyendo 

inlays y onlays.

Filtek P-60

Aplicación en capas de 2,5 mm, como máximo, foto 

polimerizar cada capa durante 20 segundos.

Aplicación en capas de 2 mm y 20 seg. de foto 

polimerización para cada una, para los tonos A2 y A3 

.



Ketac Molar Easy Mix

Antes de dispensar, agitar el frasco para que el polvo 

se disperse. Dispensar en proporción 1 gota de polvo 

con 1 gota de líquido. Tiempo de fraguado total, desde 

el inicio de la mezcla: 4.30 minutos.

Filtek Flow Z350



Antes de dispensar, agitar el frasco para que el polvo 

se disperse. Cerrar herméticamente los dos frascos 

(polvo y líquido) después de usarlos. Proporción de 

mezcla 1 de polvo y 1 de líquido para obtener una 

óptima consistencia. Foto polimerización por 30 

segundos. 

Vitrebond

Imagen



Antes de dispensar, agitar el frasco para que el polvo 

se disperse. Cerrar herméticamente los dos frascos 

después de usarlos. Tiempo de trabajo (incluyendo 

mezcla) de Vitremer 3:00 min. 

Vitremer

Material Indicaciones de Uso Modo de Uso

Base/Liner, bajo restauraciones directas e indirectas, 

incluyendo resinas compuestas, amalgamas, 

restauraciones cerámicas y metálicas.
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• Restauraciones directas en anteriores y posteriores 

Restauraciones anteriores y posteriores. 

• Fabricación de núcleos 

• Una capa 

>

 Cuerpo 

• Ferulizaciones 

• Dual 

>

  Dentina o Cuerpo y Esmalte 

• Restauraciones indirectas incluyendo inlays, onlays 

y carillas 

• Multicapa 

>

  Dentina, Cuerpo, Esmalte,Translúcido 

Tiempos de Polimerización.

• Restauraciones Clase I, II, III, IV y V 

Opacidades Cuerpo, Esmalte y Translúcidos: 

• Odontología Mínimamente Invasiva (OMI) 

• Capa de 1.5 a 2.0 mm 20 seg. 

• Técnica sándwich con Ionómeros de vidrio 

Opacidad dentina: 

• Reconstrucción de Cúspides

• Capa de 1.5 a 2.0 mm 30 seg. 

4 jeringas en opacidades: 

• Dentina 

• Cuerpo 

• Esmalte 

• Translúcido 

1.

       

Antes de colocar la cánula de mezcla, quitar el 

capuchón de cierre o la cánula de mezcla usada 

girando 90 grados hacia la izquierda y desechar.

2.

       

Coloca la nueva cánula de mezcla.

3.

       

Girar la cánula 90 grados hacia la derecha para 

ajustar.

4.

       

Al dispensarlo, el material se mezcla en la cánula 

y se puede aplicar directamente.

•Pacientes adultos con superficies radiculares 

expuestas como tratamiento de sensibilidad 

dentinaria. 

• Pacientes adolescentes portadores de aparatos fijos 

de ortodoncia, como protección de superficies de 

esmalte alrededor de braquets. 

• Pacientes adolescentes con lesiones de manchas 

blancas, como tratamiento de re mineralización. 

• Niños con caries temprana de la infancia en etapa 

incipiente como tratamiento de las superficies 

desmineralizadas. 

• En molares permanentes en período de erupción, 

como protección intermedia de la superficie oclusal 

para prevenir caries. 

• En molares permanentes en erupción con zonas 

hipoplásicas, como protección de la superficie. 

• En molares permanentes recién erupcionados, con 

fisuras no coalescentes, en que el sellante tradicional 

no se retiene y tampoco remineraliza, en este caso el 

barniz de vidrio ionómero protegería esta zona ya que 

estaría liberando flúor y ayudaría a la fisura en su 

maduración. 

Clinpro White Varnish

Clinpro™ White Varnish con TCP (fosfato tricálcico) es 

una fórmula patentada que contiene flúor, calcio y 

componentes de fosfato localizados de forma natural en 

la saliva.

• Fluye mejor y llega a zonas que se le pueden escapar a 

los barnices tradicionales

• Libera más flúor

• Tapona los túbulos dentinarios



Aplique una capa fina, pasando el pincel por las 

superficies dentarias. Fragua en presencia de saliva, 

por lo que no es necesario secar. Sus propiedades 

de flujo mejoradas permiten alcanzar zonas 

interproximales que se les pueden escapar a otros 

barnices. Cubre y se adhiere a las zonas sobre las 

que se aplica. 

Después de la aplicación, pídale al paciente que 

cierra la boca para que el barniz fragüe. No use la 

aspiración.

Filtek Z350

Para el sellado de fosetas y fisuras del esmalte para 

ayudar en la prevención de caries. Ideal para la 

aplicación pediátrica de selladores.

Tiempo de grabado en esmalte, mínimo 15 seg., 

máximo 60 seg. La aplicación del sellante solo debe 

ser aplicada en las zonas grabadas, se debe foto 

polimerizar por 20 seg. cada superficie. 



Sellador Foto 

Clinpro

Limpiar la superfice dental. Enjuague con agua. 

Seque con algodón. Disperse el Clinpro XT sobre el 

pad de mezcla. Mezcle ambos componentes 

rapidamente por 15 segs (tiempo de trabajo 2,5 min). 

Aplique una capa delgada del Clinpro XT a la 

superficie dental. Fotopolimerice por 20 segundos. 

Retire el recubrimiento con un algodon humedecido.

Barniz Clinpro XT



Cementación final de coronas, puentes, 

incrustaciones y onlays.

Cemento Dual 

DMG Permacem
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TÉCNICA DIRECTA USANDO SINGLE BOND COMO 

AUTOGRABADOR

Aplicación de una capa por 20 segundos. Airear por 5 

segundos. Fotopolimerizar por 10 segundos.

TÉCNICA DIRECTA USANDO SINGLE BOND CON GRABADO 

TOTAL O SELECTIVO

Aplique acido ortofosfórico al 35 % sobre el esmalte 

(Grabado selectivo) o sobre dentina y esmalte 

(Grabado total) y déjelo actuar por 15 

segundos.Enjuague con abundante agua y seque con 

aire libre de agua o aceite. No desecar.Aplicación de 

una capa de Single Bond Universal. Frotar por 20 

segundos. Airear por 5 segundos. Fotopolimerizar por 

10 segundos.

Alginato CA 37 Regular

Toma de impresiones para realización de modelos de 

trabajo.

Después de mezclar con agua, se forma una pasta 

suave que se carga en una impresión de la bandeja y 

colocado en la boca del paciente. Después del 

endurecimiento de la pasta, debido a una reacción 

química, una se obtiene impresión exacta, que se 

puede sacar de la boca sin ninguna deformación, 

debido a su naturaleza elástica. 

• Coronas. PASO 1: Antes de preparar los dientes, hay que 

realizar la impresión y el corte después del fraguado.

• Puentes. PASO 2: Cortar las ranuras interdentales.

• Inlays and onlays. PASO 3: cortar ranuras entre los dientes pilares.

• Barnices.

PASO 4: Después de que los dientes hayan sido 

preparados, se limpia y se seca; Mezclar las 

cantidades iguales de base / catalizador.

• Provisionales de larga. PASO 5:Colocar con cuidado la posición de la 

impresión en la boca del paciente.

PASO 6: Vigilar el material y eliminarlo después de 2-

3 minutos.

PASO 7: Recorte y termine la restauración.

Tomadeimpresionespararealizacióndemodelosde

trabajo.

Speedex Putty

• Dosifique la Speedex Putty con la cuchara 

dosificadora (retirar el exceso), Ubique la cantidad 

dosificada en la mano. Apriete con el borde de la 

cuchara de manera que se marque la circunferencia 

de la misma.

• Dosifique una línea del Activador Universal de 

tamaño del diámetro del círculo.

• Mezcle el material amasándolo enérgicamente con 

la punta de los dedos hasta obtener un color 

uniforme, unos 30 seg. aproximadamente.

• Llevar a cubeta.

• Tiempo de fraguado menor a 3 minutos.

 



Speedex Light Body



         

Pongas dos líneas iguales  en el block de mezcla.



         

Primero dosifique  el Activador Universal. Después 

ponga la pasta base Light Body.



         

Tome un componente con la espátula y extiéndalo 

sobre el otro componente.



         

Tiempo de fraguado menor a 3 minutos.

Blanqueador 

Pola Office 

Max

Blanquemiento Dental

Nonecesitamezclarse.Elsistemadejeringacon

doblecilindro,mezclaelcontenidoamedidaquese

aplicaelgeldirectamenteeneldiente.Estogarantiza

unamezclaconsistentedelgelfrescamenteactivado.

La punta fina del aplicador permite una fácil

aplicación, especialmente en las partes estrechas.

Silicona Speedex

Adhesión de resinas compuestas en técnica 

directa.Sellado de la dentina previo a las 

restauraciones con amalgama.Desensibilización de 

la superficie de la raíz expuesta sin necesidad de 

aplicar ácido fosfórico.Primer para restauraciones de 

zirconio, alúmina,metal o cerámica.Adhesión de 

Carillas.Adhesión de restauraciones indirectas en 

combinación con cementos que no sean 

autograbadores.

Single Bond Universal



Protemp


